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Terdksi g fér stal
Laatu Hiili C% Pii Si% 1Mangani Mn% | Fosfori P% I Rikki 5% Kromi Crie | Nikkeli Ni% | Molybdeeni Mo% Alumiini Al% Boori B
Kvalitat Kol Kisel Mangan Fosfor Svavel Krom Nickel Molybden Aluminium Bor
min, | max. | min. | max. | min. | max. max. max. min. | max. max. min. | max. noin' ca noin' ca
Silesco CH o 0.06 | 040 | 075 0.035 0.035 0.30
1B 18 015|020 | 0.10 | 0.30 |0.70 | 1.30 0.035 0.035 0.30 0.02 0.003
5t382 0.19 040 (025 | 045 0.040 0.050
UGSt 36.2 014 025 | 0.50 0.050 0.050
BM 312 0.30 | 035 | 0.15 (035 | 1.00 | 1.30 0.035 0.035 0.30 0.30 0.06 0.02 0.003
Caase 0.32 |040 | 015 | 0.35 (040 | 0.70 0.035 0.035 0.30 0.30 0.06 0.02 0.003
Ca 15 0.12 (0.18 | 0.15 | 0.35 (025 | 0.50 0.040 0.040
MoC 410B7 | 0.38 | 0.48 | 0.20 | 035 |0.75 | 1.00 0.040 0.040 080 | 1.10 0.850 0.250
Saankestavd messinki Ms 80 Ruostumaton teras Az
Klimatbestandig massing Ms 80 Fiostfri stél
Kupari Sinkki Hili Kromi Nikkeli
Koppar Cute Zink Zn% ‘ Kol C% Krom ©T% Nickel Mi%e
80 20 ‘ 0.04 17.5 10.0




